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İçeriği
	Sabit ve hareketli protezlerin kırılma nedenleri, tamir endikasyonları, kontrendikasyonları ve tamir yöntemleri. Besleme endikasyonları, kontreendikasyonları, besleme yöntemleri ve materyalleri.

	Dersin Amacı
	Sabit ve hareketli protezlerin kırılma nedenleri, tamir endikasyonları, kontrendikasyonları ve tamir yöntemleri. Besleme endikasyonları, kontreendikasyonları, besleme yöntemleri ve materyallerinin öğretilmesi. 

	Öğrenme 

Çıktıları ve Yeterlilikler
	Sabit ve hareketli protezlerin kırılma nedenleri, tamir endikasyonları, kontrendikasyonları ve tamir yöntemleri. Besleme endikasyonları, kontreendikasyonları, besleme yöntemleri ve materyallerinin öğrenildi.
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	Konular

	1

Protezlerin kırılması sebepleri.

2

Total protezlerin ısı ile ve kendiliğinden sertleşen akrilikle tamiri

3

Düşmüş veya kırılmış porselen dişlerin tamiri

4

Kırılmış plastik dişlerin tamiri

5

Kırık veya çatlak alt ve üst protezlerin tamiri

6

Akrilik protezlerde postdam sahasının uzatılması

7

Total protezlerde, besleme, endikasyon, kontraendikesyon ve yapım teknikleri

8

Total protezlerde, beslemede kullanılan materyallerin endikasyonu ve türleri (yumuşak astar materyalleri, doku şartlandırıcıları)

9

Total protezlerde, kaide yenileme, endikasyon, kontraendikesyon ve yapım teknikleri

10

Parsiyel protezlerde kroşe ve kaide plağı kırık nedenleri ve tamirleri

11

Parsiyel protezlerde tamir ve besleme
12

Parsiyel protezli ağızda kron yapımı

13

Sabit protezlerde akrilik faset kırıkları ve fasetin kopma nedenleri ve tamir yöntemleri (Metal-rezin bağlantı özellikleri ve retansiyon çeşitleri)

14

Metal-porselen bağlantısı ve başarısızlık nedenleri, porselen-kompozit bağlantısı ve tamirleri




